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	学时分配及本学期计划
	总时数
	讲授
	实验
	现场
教学
	习题课
	测验
	上机
	其它
	每周
时数
	考核
方式

	课程合计
	120
	72
	48
	
	
	
	
	
	
	

	本学期
	120
	72
	48
	
	
	
	
	
	6
	考试


注：本计划一式四份，教务处，系（部）、教研室，教师各一份。
	周次
	时　　数
	讲　　授　　内　　容
	实验内容
	课外作业

	
	讲授
	实验
	习题课
	上机
	其它
	
	
	

	5

	2
	
	
	
	
	绪　　论
	
	

	
	4
	
	
	
	
	第一章  晶体结构
1.1  结晶学基础
1.2  晶体中质点的结合力和结合能
1.3  晶体中质点的堆积
1.4  单质晶体结构

1.5   无机化合物的结构
1.5.1  AX型结构

1.5.2  AX2型结构

1.5.3  A2X3型结构
	
	自制紧密堆积模型：

同层对齐排列

同层错位排列

六方紧密堆积

立方紧密堆积

四面体空隙

八面体空隙



	6
	2
	
	
	
	
	1.5   无机化合物的结构

1.5.4  AX3和A2X5型结构
1.5.5  ABO3型化合物的结构
1.5.6  ABO4型化合物的结构

1.5.7  AB2O4型化合物的结构
1.5.8  石榴结构

1.5.9  无机化合物结构与鲍林规则
	
	

	
	4
	
	
	
	
	1.6 硅酸盐晶体结构
1.6.1  硅酸盐结构的一般特点及分类
1.6.2  岛状结构
1.6.3  链状结构
1.6.4  层状结构
1.6.5  骨架状结构
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	实验一、等大球体密堆积
	实验报告

	7

	2
	
	
	
	
	第二章  晶体结构缺陷
2.1  晶体结构缺陷的类型

2.2  点缺陷

	
	

	
	2
	
	
	
	
	2.3  线缺陷 

2.4  面缺陷  
	
	

	
	2
	
	
	
	
	2.5  固溶体
2.6  非化学计量化合物

本章小结
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	实验二、典型晶体结构及分析
	实验报告

	8
	4
	
	
	
	
	第三章  非晶态固体与性质　
3.1  熔体的结构    

3.2  熔体的性质
3.3 玻璃的形成  


	
	

	
	2
	
	
	
	
	3.4  玻璃的结构
3.5  常见玻璃类型
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	实验三、硅酸盐晶体结构分析
	实验报告

	9

	2
	
	
	
	
	第四章  表面结构与性质　
4.1  固体的表面及其结构
4.2  固体的界面及其结构
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	实验四、玻璃析晶
	实验报告

	
	2
	
	
	
	
	4.3  润湿与粘附

4.4  测定固体表面成分和结构的方法


	
	

	
	2
	
	
	
	
	4.5  粘土—水系统胶体化学

本章小结
	
	

	10
	2
	
	
	
	
	第五章  相平衡和相图

第一节  相平衡的基本概念、相律


	
	

	
	2
	
	
	
	
	第二节  相平衡及其研究方法
第三节 单元系统

	
	

	
	2
	
	
	
	
	第四节  单元系统相图应用
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	实验六、粘土泥浆电位的测定
	实验报告

	11
	2
	
	
	
	
	第五节 二元相图的基本类型

	
	

	
	
	4
	
	
	
	　第十三周  实验
	实验七、粘土阳离子交换容量的测定
	实验报告

	
	2
	
	
	
	
	第六节  二元相图及应用
	
	

	
	2
	
	
	
	
	第七节  三元系统相律及组成表示

	
	

	12

	2
	
	
	
	
	第八节  三元系统相图规则
	
	

	
	2
	
	
	
	
	第9节 三元相图类型


	
	

	
	2
	
	
	
	
	第十节  三元系统相图应用
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	实验五、淬冷法研究相平衡
	实验报告

	13
	2
	
	
	
	
	第六章  基本动力学方程——扩散
6.1  扩散动力学方程——菲克定律

6.2  菲克定律的应用
	
	

	
	2
	
	
	
	
	6.3  固体扩散机构与扩散系数

6.4  扩散系数与浓度的关系
	
	

	
	2
	
	
	
	
	6.5  多元系统中的扩散

6.6  影响扩散系数的因素
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	实验八、金相样品的制备及光学金相显微镜的使用
	实验报告

	14
	2
	
	
	
	
	第七章  材料中的相变
7.1  相变概述

7.2  液相—固相的转变

	
	

	
	2
	
	
	
	
	7.3  液相—液相的转变

7.4  马氏体相变
	
	

	
	2
	
	
	
	
	7.5  有序无序转变

7.6  相变与弥散强化
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	实验九、铁碳合金平衡显微组织观察
	实验报告

	15

	2
	
	
	
	
	第8章 材料制备中的固态反应

8.1  固态反应的概念

8.2  固态反应机理
	
	

	
	2
	
	
	
	
	8.3  固相反应动力学
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	实验十、固相反应实验
	实验报告

	
	2
	
	
	
	
	8.4  材料制备中的插层反应  

8.5  影响固相反应的因素
	
	

	16
	2
	
	
	
	
	第九章  烧结

9.1  概述  

9.2  烧结过程及机理
	
	

	
	2
	
	
	
	
	9.3 固相烧结

9.4  再结晶和晶粒长大
	
	

	
	2
	
	
	
	
	9.5  液相烧结

9.6  非常规烧结

9.7  影响烧结的因素
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	实验十一、液-液分相实验
	实验报告

	17
	
	4
	
	
	
	
	实验十二、液相烧结实验
	实验报告


2

